
平成 31年 4月 23日 公告 

 

平成 31年度 建設局保管低濃度ポリ塩化ビフェニル（PCB）等含有廃棄物処分業務委託（概算契約） 

 

特記仕様書の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。 

 

正誤表 

訂正箇所 誤 正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特記仕様書 

別添-1 

 

低濃度 PCB含有廃棄物 一覧表 

【ドラム缶 200L】 

 

【ペール缶 20L】 

※1 容器の重量含む 

保管場所 荷姿 性状 数量（缶/個） 重量（㎏）※１ 

含有試験結果（㎎/㎏） 溶出試験結果（㎎/L） 

PCB 六価クロム 鉛 PCB 六価クロム 鉛 

嬉ヶ崎橋 

鋼製ドラム缶 200L 塗膜滓(泥状)、シート類 28 1399 1.8 0.64 7.16 0.0005 以下 0.1 以下 0.1 

鋼製ドラム缶 200L 塗膜滓(泥状)、シート類 19 1355 40 0.5 未満 65 0.0005 未満 0.05 未満 0.02 

小計 47 2754   

今福倉庫 

鋼製ドラム缶 200L 塗膜滓(泥状)、シート類 10 885 1100 1100 5300 0.029 0.05 未満 81 

鋼製ドラム缶 200L 塗膜滓(泥状)、シート類 20 1450 0.64 41 370 0.0005 未満 0.05 未満 160 

小計 30 2335   

合計 77 5089   

保管場所 荷姿 性状 数量（缶/個） 重量（㎏）※１ 

含有試験結果（㎎/㎏） 溶出試験結果（㎎/L） 

PCB 六価クロム 鉛 PCB 六価クロム 鉛 

嬉ヶ崎 

鋼製ペール缶 20L 塗膜滓(泥状)、シート類 257 3857 1.8 0.64 7.16 0.0005 以下 0.1 以下 0.1 

鋼製ペール缶 20L 塗膜滓(泥状)、シート類 258 3859 40 0.5 未満 65 0.0005 未満 0.05 未満 0.02 

小計 515 7716   

今福倉庫 

鋼製ペール缶 20L 塗膜滓(泥状)、シート類 100 1583 1100 1100 5300 0.029 0.05 未満 81 

鋼製ペール缶 20L 塗膜滓(泥状)、シート類 276 4132 0.64 41 370 0.0005 未満 0.05 未満 160 

小計 376 5715   

合計 891 13431   

低濃度 PCB含有廃棄物 一覧表 

【ドラム缶 200L】 

 

【ペール缶 20L】 

※1 容器の重量含む 

保管場所 荷姿 性状 数量（缶/個） 重量（㎏）※１ 

含有試験結果（㎎/㎏） 溶出試験結果（㎎/L） 

PCB 六価クロム 鉛 PCB 六価クロム 鉛 

嬉ヶ崎橋 

鋼製ドラム缶 200L 塗膜滓(泥状)、シート類 28 1399 1.8 6400 71600 0.0005 以下 0.1 以下 0.1 

鋼製ドラム缶 200L 塗膜滓(泥状)、シート類 19 1355 40 0.5 未満 65 0.0005 未満 0.05 未満 0.02 

小計 47 2754   

今福倉庫 

鋼製ドラム缶 200L 塗膜滓(泥状)、シート類 10 885 1100 1100 5300 0.029 0.05 未満 81 

鋼製ドラム缶 200L 塗膜滓(泥状)、シート類 20 1450 0.64 41 370 0.0005 未満 0.05 未満 160 

小計 30 2335   

合計 77 5089   

保管場所 荷姿 性状 数量（缶/個） 重量（㎏）※１ 

含有試験結果（㎎/㎏） 溶出試験結果（㎎/L） 

PCB 六価クロム 鉛 PCB 六価クロム 鉛 

嬉ヶ崎橋 
鋼製ペール缶 20L 塗膜滓(泥状)、シート類 257 3857 1.8 6400 71600 0.0005 以下 0.1 以下 0.1 

鋼製ペール缶 20L 塗膜滓(泥状)、シート類 258 3859 40 0.5 未満 65 0.0005 未満 0.05 未満 0.02 

小計 515 7716   

今福倉庫 

鋼製ペール缶 20L 塗膜滓(泥状)、シート類 100 1583 1100 1100 5300 0.029 0.05 未満 81 

鋼製ペール缶 20L 塗膜滓(泥状)、シート類 276 4132 0.64 41 370 0.0005 未満 0.05 未満 160 

小計 376 5715   

合計 891 13431   

 


